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서울특별시 광진구 천호대로 543 (중곡동)

업   체   명 : 고려신소재산업(주)

대   표   자 : 이상욱

성적서번호 : TAK-008257

우 150-038 서울특별시 영등포구 버드나루로 155 (영등포동8가) TEL (02)2164-0011 FAX (02)2634-1008

주         소 :

시   료   명 : 미네랄울 흡음 천장판 15 mm

시 험 결 과

시험항목 단위 시료구분 결과치 시험방법

KS L 9105 : 200915.3-㎜두께

KS L 9105 : 2009300-㎜나비

KS L 9105 : 2009300-㎜길이

KS L 9105 : 2009131-kg/㎥밀도

KS L 9105 : 20090.0007--직각도

KS L 9105 : 200975-N휨파괴하중(길이방향)

KS L 9105 : 200971-N휨파괴하중(나비방향)

KS L 9105 : 20090.42-㎡·K/W열저항

KS L 9105 : 20090.5-％함수율

용 도 : 품질관리용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

작성자 : 허기영
Tel : 032-570-9735

기술책임자 : 정응수
E-mail : chali@ktr.or.kr

Heo Kiyoung Chung Eungsoo

2013년 07월 29일

 전자문서본(Electronic Copy)

한국화학융합시험연구원장

Page : 1of 1

A4(210 Χ 297)KTR-QP-T09-F01(01)




